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Le tannage traditionnel 

***** 
Le secteur du cuir est l'une des branches importantes du tannage traditionnel, il contribue 

grandement à enrichir le tissu économique et social de la ville de Fès depuis bien longtemps. Il 

comprend les activités de tannage, de fabrication de chaussures et de maroquinerie. La majorité des 

unités de production sont situées à la médina de Fès 

L'industrie du cuir dépend principalement du tannage en sa qualité d’activité essentielle qui permet 

le traitement de différentes peaux. 

Le tannage du cuir est basé sur des matières premières végétales spécifiques aux types de peaux. Le 

tannage de la peau de chèvre (caprin) dépend principalement de la galle tamaris traditionnelle 

(Paraphénylène diamine) et des pelures de grenades en tant que colorant pour obtenir la peau 

ziwani (couleur jaune vif). Tandis que le mimosa est utilisé pour tanner les peaux de vaches et de 

moutons. 

Techniquement, le processus de tannage passe par dix étapes : 

1. Pour les délainer, les peaux brutes sont placées dans des petits bassins connus sous le nom de 

‘’Mjayer’’, où l’on mélange l’eau avec de la chaux. Ce trempage prend environ trente jours pour les 

peaux de vaches, vingt jours pour les peaux de chèvres et 10 jours pour les celles des moutons. 

2.Les peaux sont transférées des bassins au lavage pour les nettoyer  à l'eau. 

3. Les peaux sont placées dans des fosses ‘’Kassryate’’ et sont trempées dans un bain de fiente de 

pigeons pendant 24 heures en été et 3 jours en hiver pour les attendrir. 

4. Les peaux sont remises dans les bassins de lavage à l'eau pour les débarrasser des impuretés qui 

ont pu s’y accrocher pendant la précédente étape  

5. Les peaux sont retournées dans les mêmes fosses‘’Kassryate’’, où elles sont mélangées avec du 

son pendant un jour en été et cinq jours en hiver 

6. Les peaux sont placées durant quatre jours supplémentaires dans un bain de tanin. Certains 

produits sont ajoutés si nécessaire pour teindre les peaux. 

7. Les peaux sont mises à sécher sous le soleil. 

8. Les peaux séchées sont  pulvérisées d’eau et couvertes pendant une nuit avec des sacs en 

plastique. 

9. Les peaux sont traitées dans un filet appelé ‘’Ftih’’ pour les assouplir 
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10. La dernière étape de ce processus consiste à traiter les peaux à l’aide d’un outil artisanal appelé 

‘’Sadrya’’. La peau tannée est connue sous le nom de ‘’Btana’’ si c’est du mouton, ‘’ Ziwani’’ si elle 

appartient aux chèvres et ‘’Naal’’ et ‘’Mestoukia’’ s’il s’agit de vaches.   

 

mailto:chambreartisanatfes@gmail.com

